
ATTESTATION DE TEST
CERTIFICATE OF TEST

SELON LA NORME NF D 60-013 : Juin 2 6
OF STANDARD NF D 60-013 : June

INSTITUT
TECHNOLOGIQUE

Attestation No PM - 25 - 023

Demandeur:
Client:

KVADRAT A/S
Lundbergsvej 10

8400 Ebeltoft

FCB

Descriptif:
Ittfomntiort

Le(s) produit(s) remplit (remplissent) les exigences des normes ou règlements techniques particuliers actuellement en vigueur:
The Productfills tlle requirenents ofthe standards or technical payments particular currently into.force:

NF D 60-0I3 - Juin 2006 : Protocole d'évaluation de I'allumabilité des meubles rembourrés
Source d'allurnage équivalente à urr coussin de papier de 20 g enflammé

I>rol ocol.for assessnent ol t he ign itahi I it.y of uphol stered.fiunit tu'e
lgnilion son'cc equivalente to a hurning 20 g papar cushion

Article AM l8 : htstruction technique relative au comportement au feu des sièges rembourrés.
T.echnical instruction relating to the bchavior in.firc o.fthe sn//ed seats.

Le(s) produit(s) ci-dessous référencé(s)
The product referred below :

REMIX
Assise et dossiet : Tissé / Woven REMIX - 90 % New wool, worsted, l0% nylon - 300glmz - lmm - tous coloris

Intercalaire :

Interliner:

Rembourrage : Assise et dossier : Mousse polyuréthanne CMHR 35 - Dsnsité 35 kg/m3 (consommable laboratoire feu)

Foam:

Conclusion:
Conclusion:

Auvu des rësultats d'essais consignés dans le(s) rapport(s) d'essai(s) FCBA No FE 25-0233-1225 / FE 25-0214-1 I l2 / FE 25-0214-1 t t4
Withit, sighl of the test results cottsigtted in the report of test FCBA

déliyré le ntardi I juillet 2025
delivered :
Résultat :

L'association référencée ci-clessus satisfait à la norme NF D 60-013 et est conforme uux exigences de
pe{ormance de I'instruction technique de I'article AM 18 modijié (Aruêté du 6 murs 2006)

Ce docament n'a pas de valeur officielle et ne peut en ilacun css être assimilé ît une otteslation de conformitë ù l,articte du 25 juin
1980 (modiJié) : AM I8

La présente ATTESTATION DE TEST a été établie pour l'échantillon dont les résultats d'essais ont été consignés dans le rapport référencé ci-dessus. Elle ne peut en aucun
cas caractériser tlne constance de qualité de fabrication. FCBA ne peut assurer que le produit n'a fait I'objet d'aucune modification et qu'il demeure fabriqué ei
cornmercialisé suivant les mêmes caractéristiques que l'échantillon présenté dans le rapport ci-dessus.

llle prcsenl rcport.
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Responsable Technique du des Laboratoires Essais et
Mesures

du Pôle AME
du Pôle Ameublement
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